葉脈網標本的製作
    選取新鮮樹葉洗凈備用，從經驗得知；白蘭花樹的葉最容易製，且較好，又菩提樹葉形狀優美（並非葡提子葉），其他如芒果葉、油加利葉、葡萄葉、茶花葉等均可，祗要葉身厚硬，葉脈較韌者為佳。

I.
葉片可採取下列兩種方法：

1.
用一隻廣口的瓦罐或碗，放滿清水，把葉片浸沒在水裏，最好把瓦罐或碗放在室內比較溫暖的地方。經過幾天後，水逐漸變色，因葉的種類而成黃色、褐色、紫色，甚至發出臭氣，這時可以換一換水，直到葉片柔軟部份顯著的腐爛，大部份祗要一碰就會脫落，這時就可以把葉片全部從水中取出，再經漂製，清刷就成。這個方法主要是利用腐敗細菌的作用，使葉片柔軟部份受到分解而腐爛，因此在溫度較高的季節，特別是夏季進行最好，大約在一週左右就能取得很好的結果。

2.
a)
用瓦煲或玻璃燒杯（切勿用金屬煲，以免引起化學作
用），放進下列葯物及水攪勻，用火至滾起。葯物及份量如下：

碳酸鈉（Sodium Carbonate, Na2CO3）

5 g

氫氧化鈉（Sodium Hydroxide, NaOH）

7 g

清水（Water）
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如所製之樹葉多，則葯物須依比例加倍。

b)
葯液滾至沸騰時，將洗凈樹葉徐徐放下，用玻璃棒或竹筷小心柔柔翻動，使樹葉均勻受到葯液滲透，大約十分鐘左右便可撈起，放入另一清水盆內。

c)
稍後浸洗葯液，取葉放在掌心上，用海棉輕輕擦去表面的葉肉，宜先由底擦起，不可心急或過份用力，致傷葉脈。

d)
擦去葉肉表皮後，如不染色，可用清水開些洗衣用的漂白水，浸上一個短小時間，再行取起用清水過凈，放在玻璃片風乾即成。
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